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Upphovsman:

Fraga: Kan utvandig malning av S-cistern (med invandigt korrosionsskydd) ersattas av
t ex isolering och tackplat, och darmed medfdra att cisternen kan fa 12 ars
besiktningsintervall?

Svar: Nej.

For att kunna ge 12 ars intervall pa en isolerad cistern fordras:

o en korrosionsskyddad yttre mantelyta och ett invandigt certifierat
korrosionsskyddssystem ("skyddad S-cistern”), eller

e att bade inre och yttre cisternmantel samt botten invandigt har certifierat
korrosionsskyddssystem (K-cistern), eller

e att cisternen i sig sjalv ar byggd av ett korrosionsbestandigt material, t
ex syrafast rostfritt stal (K-cistern).

En isolerad men inte korrosionsskyddad cistern kan aldrig fa mer &n 6 ar (S-
cistern).

Kommentar: Isolering &r i sig inget korrosionsskydd, snarare tvart om.
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