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Referensnummer: 

2013-12-Ci 

Rev. 

2 

Föreskrift: 

MSBFS 2014:5, 4 kap 4§, 2:a 
stycket 

 

Upphovsman: 

 

Fråga: Vilka krav på provningsomfattning gäller för svetsförband i samband med 
tillverkning av en cistern och/eller rörledning enligt MSBFS 2014:5? 

Svar: Provningsomfattning framgår av resp. produktstandard/anvisning 

Kommentar: För information om provningsomfattning – se t.ex. CA I 2012, CA V 2006,  
SS EN 13480 etc. Om uppgift om provningsomfattning saknas kan krav i AFS 
2005:2, bilaga 1 kap. 7.2 tillämpas.  

Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-06 Godtagen vid MSB/AKO-möte:  

Tillbaka till upphovsman för revision  Tillbakadragen  
Ej godkänd av 
MSB/AKO  

Not: Reviderad pga. ny föreskrift. Svar och kommentar omformulerad. 

 


