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Referensnummer: 

2013-14-Ci 

Rev. 

1 

Föreskrift: 

MSBFS 2014:5, 3 kap 2§ 

 

Upphovsman: 

 

Fråga: Behöver ett utvändigt korrosionsskyddssystem i form av beläggning av en 
cistern/rörledning placerad ovan mark vara certifierat? 

Svar: Ja 

Kommentar: Korrosionsskyddssystem i form av beläggning ska alltid vara certifierat. I vissa 
fall kan utvändig målning vara tillräckligt, vilket inte behöver vara certifierat (5 
kap 9§). 
 

Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-06 Godtagen vid MSB/AKO-möte: Ja 

Tillbaka till upphovsman för revision  Tillbakadragen  
Ej godkänd av 
MSB/AKO  

Not: Reviderad pga. ny föreskrift. 

 


