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Swedish Association for Testing
Inspection and Certification
Upphovsman:
Fraga: Vilka krav stalls vid kvalificering av svetsprocedurer enligt MSBFS 2014:5?
Svar: De olika kravnivaerna vid kvalificering av svetsprocedurer framgar av tabellen
nedan.
Storre an DN EN ISO 15614-1
100 EN ISO 15613
Mellan DN 50 EN ISO 15614-1
och 100 EN ISO 15613
EN ISO 15611
EN ISO 15612
Kommentar: Tabellen i svaret foljer principen i SS EN 13480-4 for rérledningar.
MSB har inte preciserat olika kravnivaer vid kvalificering av svetsprocedurer i
MSBFS 2014:5, 4 kap, 58. Den befintliga texten i foreskriften innehaller en
generell hanvisning till AFS 2005:2.
Godtagen vid mote i SWETIC: 2014-11-06 Godtagen vid MSB/AKO-méte: Ja
Tillbaka till upphovsman for revision |:| Tillbakadragen |:| “E/fsgglﬂfgd av |:|

Not:  Reviderad pga. ny foreskrift.
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